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Zal.1926
Navod na adrzbu a oSetrovani repasovanych oken a dveri

Intervaly udrZzby a oSetfeni:

UdrZba a oSetieni, jak jsou dale popsany, musi byt provadény minimalné 2x ro¢né a objednatel je povinen o této
udrzbé vést prokazatelnou dokumentaci. Dodavatel natérového systému firma Colora si v ramci stanovené
garance vyhrazuje pravo provadét namatkovou kontrolu provadéné udrzby a oSeti‘eni.

Povrchy:

Natér podléha podle polohy a podle ochrany budovy riiznym povétrnostnim vliviim a vliviim okoli. Zmény
V barvach a opotrebeni povrchu, které se projevi v priibéhu uZivani vyrobku lze povazZovat za nasledky ptasobeni
pocasi a prostiedi a nelze je uznat jako vady, za néZ vyrobce zodpovida.

Pokud se pri prohlidce zjisti poskozeni, které neni rychle odstranéno, muZe dojit k dalSim poskozenim
zptisobenym vniknutim vody, a tim k degradaci di‘eva a poskozeni vyrobki.

Proto je tfeba poskozeni ihned opravit opravnym lakem.

Po prohlidce a piipadné opravé je tieba vSechny vyrobky z vnéjsi strany, které byly opravovany oSetfit
stanovenym ochrannym prostiedkem, ktery zakoupite u firmy Kerner.

Osetieni vnéjSich stran oken ochrannym prostfedkem HH 8012, je nutno pro uznani pfipadnych reklamacnich
naroki provadét v pravidelnych intervalech 2x rocné. O tomto oSetfeni vede objednatel prokazatelnou
dokumentaci.

Vzhledem k piisobeni UV zafeni na povrchovou upravu vyrobki stanovuje dodavatel natérovych hmot Sayerlack
firma Colora provést kazdy rok od piedani vyrobkii kontrolu odbornou firmou a po zhodnoceni stavu povrchové
upravy provést pripadné oSetfovaci natér, ktery zakoupite u firmy Kerner pfipadné p¥imo u firmy Colora.
Provedeni této kontroly zajist'uje objednatel.

Kovani:

Kovini oken je ke dni pFedani dila sefizeno.

Casti kovani se pravidelné zkousi na viili a kontroluje opotiebovani. Dle potieby se dotahnou Srouby upevnéni,
prip. vyméni ¢asti.

Pokud by kridla p¥i otevirani zachytavala o dolni nabéh, musi byt kovani sefizeno.

VSechny pohyblivé ¢asti a vSechny uzaviraci ¢asti kovani, se oSetfi olejem dodavanym firmou Roto, nebo olejem
na Sici stroje min. 1x ro¢né.

UZivatel miiZe pouZit k idrZbé jenom takové Cistici a oSetifovaci prostiedky, které ochranu proti korozi na kovani
neovlivni.

UZivatel je povinen kontrolovat pravidelné stav povrchové upravy kovani, v pripadé poskozeni povrchu je nutné
provést neprodlené jeho opravu odbornou firmou.

Tésnéni skel:

U skel dievénych vyrobku je zatmeleni provedeno silikonovym nebo sklenaiskym tmelem. Pokud by vznikly
trhliny ve sparach, musi byt poSkozené zatmeleni okamzZité opraveno, aby se zabranilo vniknuti vody.

Pokud by i pres dodrZeni intervala idrzby a oSetieni doslo k poSkozeni, obrat’te se ihned na svého dodavatele.
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Podpis objednatele: .ovevinieiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiniiinieen.



